附件一

培训内容及时间  2006.9.17~2006.9.30
	日  期
	时  间
	上课内容
	讲课教师
	考试时间及内容（闭卷）

	9月18日
	上午
	8：00 ~ 9：50
	建筑用砂检验
	季 垚
	　
	　

	
	
	10：10 ~ 12：00
	建筑用卵石、碎石检验
	
	　
	　

	
	下午
	13：30 ~ 17：30
	水泥物理力学性能
	王涛
	　
	　

	9月19日
	上午
	8：00 ~ 9：50
	建筑砂浆物理力学性能试验
	张亚挺
	　
	　

	
	
	10：10 ~ 12：00
	混凝土物理力学性能试验
	
	　
	　

	
	下午
	13：30 ~ 17：30
	混凝土配合比设计
	缪汉良
	　
	　

	9月20日
	上午
	考试
	8：00~9：30
	建筑用砂检验

	
	
	
	10：00 ~11：30
	建筑用卵石、碎石检验

	
	下午
	
	13：30 ~15：30
	水泥物理力学性能

	9月21日
	上午
	8：00 ~ 12：00
	混凝土外加剂
	庞超明
	　
	　

	
	下午
	13：30 ~ 15：30
	粉煤灰检测
	
	16：00 ~ 17：30
	建筑砂浆物理力学性能试验

	9月22日
	上午
	8：00 ~ 12：00
	钢筋(焊接连接)力学性能
	缪留根
	　
	　

	
	下午
	13：30 ~ 15：30
	
	
	16：00 ~ 17：30
	混凝土物理力学性能试验

	9月23日
	上午
	考试
	9：00 ~ 11：00
	混凝土配合比设计

	
	下午
	
	13：30 ~ 15：30
	混凝土外加剂

	
	
	
	16：00 ~ 17：30
	粉煤灰检测

	9月24日
	上午
	8：00 ~ 9：50
	沥青、油膏防水材料试验
	王捷
	　
	　

	
	
	10：10 ~ 12：00
	沥青混合料
	
	　
	　

	
	下午
	考试
	13：30 ~15：30
	钢筋(焊接连接)力学性能

	9月25日
	上午
	8：00 ~ 12：00
	简易土工
	潘华良
	　
	　

	
	下午
	13：30 ~15：20
	后置埋件力学检测
	陈春
	　
	　

	
	
	15：40 ~ 17：30
	钢筋保护层检测
	汤东婴
	　
	　

	9月26日
	上午
	考试
	8：00~9：30
	沥青、油膏防水材料试验

	
	
	
	10：00 ~11：30
	沥青混合料

	
	下午
	
	13：30 ~15：30
	简易土工

	9月27日
	上午
	
	9：00 ~11：00
	后置埋件力学检测

	
	下午
	
	13：30 ~15：30
	钢筋保护层检测

	9月28日
	上午
	8：00 ~ 12：00
	空气有害物质、土壤有害物质
	王家兴
唐国才
	　
	　

	
	下午
	13：30 ~ 17：30
	
	
	　
	　

	9月29日
	上午
	8：00 ~ 12：00
	人造木板、胶粘剂有害物质、建筑材料有害物质、涂料有害物质
	
	　
	　

	
	下午
	13：30 ~17：30
	
	
	　
	　

	9月30日
	上午
	考试
	9：00 ~ 11：00
	空气有害物质、土壤有害物质

	
	下午
	
	13：30 ~15：30
	人造木板、胶粘剂有害物质、建筑材料有害物质、涂料有害物质


注：早餐：7：15~8：30  中餐：11：50~1：00  晚餐：17：30~18：30,请学员按时准点用餐.
